Degradari ale picturilor murale

de la Biserica Ministirii Humor

1. Introducere

Biserica ,, Adormirea Maicii Domnului”, construiti intre anii 15277- 1528 de citre marele
logofit Toader Bubuiog si sotia sa Anastasia, este un edificiu ce urmeaza traditia arhitecturii
moldovenesti din vremea lui Stefan cel Mare: ,,un triconc obtinut din inlintuirea pridvorului,
pronaosului, camerei mormintelor, naosului si altarului”.

In octombrie 1970, in urma vizitei facute de R. Lemaire, P. Mora, P. Philippot si G. Thomson
s-a realizat un acord intre Directia Monumentelor Istorice si Centrul International de Studii
pentru Conservarea si Restaurarea Bunurilor Culturale (ICCROM). Scopul ,,santierului pilot” era
acela de a stabili o metodologie adecvati de conservare a picturilor murale interioare si exterioare
in special consolidarea suportului si stratului pictural. Astfel intre 1971- 1977 specialistii
ICCROM, aldturi de echipa de restauratori romani, au efectuat operatiuni de consolidare a
stratului pictural.

Intre.1996-1998 firma ,,ProPatrimonio” realizeazi consolidarea picturilor murale de la
exteriorul bisericii si o documentatie privind continuarea cercetirii picturilor murale de la
interior, monitorizarea operatiunilor de conservare si restaurare.
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2. Degradari ale picturilor murale

2.1 Degradari la nivelul stratului de culoare:
Stratul de culoare a suferit degradari numeroase, in principal din cauza umidititii, atacului
microbiologic, a tehnicii de executie, dar si a actiunii omului. Astfel pe suprafata murala se pot
intalni urmatoarele tipuri degradari:
- depuneri neaderente (praf, fum, pinze de piianjen, cuiburi de insecte, etc.);
- depuneri aderente de praf, funingine/ gudroane pe suprafete cu strat de culoare bine conservat
- depuneri aderente de praf durizat prin carbonatare;
- atac microbiologic;
- strat de culoare in curs de exfoliere;
- strat de culoare pulverulent 30%- 50%;
- saruri solubile. In general aparitia acestora a fost cauzati de umiditatea ridicata si migrarea,
cristalizarea si recristalizarea sirurilor la diferite nivele;
- depuneri saline de suprafati, voaluri si/ sau cruste;
- lacune superficiale ale stratului de culoare. Aceastea se datoreaza in special degradarii liantului
- urme ale prezentei pasarilor (zgirieturi, excremente, etc);
- fisuri de contractie;
- transformari chimice ale stratului de culoare.

2.2 Degradari la nivelul stratului suport:

Stratul de tencuiald, suportul pe care este asezat stratul de culoare, se pastreaza relativ bine.

Totusi, pe intreaga suprafatd murald sunt prezente:

- desprinderi ale stratului suport;

- burduseli si macerdri, intdlnite in zona inferioari. Acestea se datoreaza in special, umidititii de
capilaritate ce urci in structura zidariei pana la aproximativ im- 1.5m inaltime;

- fisuri profunde si superficiale ale stratului suport;

- reparatii necorespunzatoare, in special cu mortare de ciment prezente in zona inferioari a naosului;

- lacune ale stratului suport. Acestea pot fi superficiale, pina la primul strat de decoratie, sau
profunde, pana la suportul de zidarie;
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune extinse in zona inferioard a pic-
turii si lacune superficiale.

La nivelul stratului suport:

Lacune profunde care lasi vizibila
prima decoratie exterioard ,a fresco”, cu
imitatie de cdramizi.

La nivelul stratului de culoare:

Lacune extinse rezultate in urma actiunii
factorilor de mediu asupra fatadei, zona
de nord fiind expusd un timp mai inde-
lungat actiunii vinturilor si ploilor decat
fatada sudici.




Observatii

Lacune ale stratului de culoare cauzate de
factorii de mediu (vant, ploi).

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune superficiale si lacune profunde
extinse.

La nivelul stratului suport:

Lacune superficiale si lacune de mici
dimensiuni.

Fisuri de contractie.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune extinse si lacune partiale.
Eroziuni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie, fisuri profunde.
Lacune superficiale, dintre care unele
au fost produse in urma actelor de
vandalism.

Lacune profunde la nivelul stratului
suport.

Observatii

Interventii necorespunzitoare — repictare.




Fise de degradare

Observatii

Interventii necorespunzatoare — repictare.

La nivelul stratului de culoare:

Reparatii necorespunzitoare — supra-
puneri de mortare si cimenturi pe
suprafata stratului de culoare.

Prezenta biodeteriogenilor pe suprafata
picturii, mai ales in lacunele superficiale
sub forma unor colonii de culoare roz.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Lacune profunde la nivelul suportului
picturii, in zona inferioara a peretelui.
Incizii la nivelul stratului suport.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Reparatii necorespunzitoare. Suprapuneri
de cimenturi i mortare pe suprafata
picturii.

Lacune.

Eroziuni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Eroziuni.

Lacune superficiale si lacune profunde.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Reparatii necorespunzitoare. Suprapuneri
de cimenturi si mortare pe suprafata
picturii.

Lacune superficiale si ,grafitti” de mici
dimensiuni, ca urmare a unor acte de
vandalism.

Eroziuni.

La nivelul stratului suport:

Eroziuni.

Lacune in care este vizibil primul strat de
decoratie pictatd, cu imitatie de cardmizi,
executatd , a fresco”.

Fisuri.
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Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Degradari produse ca urmare a
manevrarii mobilierului.

Reparatii necorespunzatoare.
Suprapuneri de cimenturi gi mortare pe
suprafata picturii.

Lacune.

Eroziuni.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de paianjen.

Degradiri produse ca urmare a montarii

diferitelor piese de mobilier sau instalatii.
Reparatii necorespunzatoare.

Lacune.

Eroziuni.

Modificare chimici la nivelul pigmentilor
alb si rosu care s-au innegrit.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune superficiale si profunde de mici
dimensiuni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Lacune superficiale, dintre care unele
au fost produse in urma actelor de
vandalism.
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Observatii
La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune supetficiale - ,grafitti”, ca urmare a
unor acte de vandalism.

Lacune.

Eroziuni.

Modificare chimica la nivelul pigmentilor
alb si rosu care s-au innegrit.

Pete de culoare mai deschisa, aparute ca
urmare a evapordrii piciturilor de condens
de pe suprafata picturii.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.




Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente — urme de vopsea
ulei de culoare ocru provenind de la
vopsirea cu culori de ulei a ramelor
icoanelor.

Lacune superficiale si profunde, de mici
dimensiuni.

Exfolierea stratului de culoare in zona
suprapunerii de vopsea ulei.

La nivelul stratului suport:
Lacune superficiale.
Incizii.

Fisuri de contractie.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente — patd de vopsea ulei
de culoare ocru.

Modificiri fizico-chimice suferite de

anumiti pigmenti — innegrirea blicurilor.

Lacune partiale si integrale ale stratului
de culoare, eroziuni, exfolieri.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.

Fise de degradare
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune.

Eroziuni.

Modificiri chimice la nivelul zonelor poleite
si blicurilor care contin pigment alb sau
rosu; acestea s-au transformat aproape inte-
gral in negru.

Pete de culoare mai deschisa, apdrute ca
urmare a prezentei atacului biologic pe
suprafata picturii.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune.

Eroziuni.

Modificari chimice la nivelul zonelor
poleite si blicurilor care contin pigment
alb sau rosu; acestea s-au transformat
aproape integral in negru.

Pete de culoare mai deschisd, aparute ca
urmare a prezentei atacului biologic pe
suprafata picturii.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf'si fum durizat.
Lacune superficiale si profunde.

Modificare chimica la nivelul pigmentului
alb si rosu care s-au transformat in negru
aproape integral.

Pete de culoare mai deschisa, sub forma

de picituri prelinse, apirute ca urmare a
evaporarii apei condensate pe suprafata pic-
turii sau a prezentei atacului biologic.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.

Lacune superficiale.
Fisuri.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune superficiale si profunde.
Modificare chimica la nivelul pigmentului
rosu care s-a innegrit in cazul blicurilor.
Pete de culoare mai deschisi, sub formai
de picaturi prelinse, aparute ca urmare a
evapordirii apei condensate pe suprafata
picturii sau a prezentei atacului biologic.
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Observa;ii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf'si fum durizat.
Eroziuni.

Lacune cauzate de manevrarea inadecvati
a mobilierului.

Modificari chimice la nivelul blicurilor care
contin pigmentului alb sau rosu; acestea
s-au transformat aproape integral in negru.
Pete de culoare mai deschis3, sub forma
de picaturi prelinse, apirute ca urmare a
evaporarii apei condensate pe suprafata
picturii sau a prezentei atacului biologic pe
stratul de culoare.

La nivelul stratului suport:

Eroziuni.

Lacune superficiale.
Fisuri.

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente de praf si fum
durizat.

Lacune superficiale ale stratului de
culoare.

Modificare chimici la nivelul pigmen-
tului alb care a devenit negru, in cazul
inscriptiei.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Lacune superficiale ale stratului de culoare.
Modificare chimica la nivelul pigmentului
alb care a devenit negru, in cazul
blicurilor.

Eflorescente vizibile pe suprafata picturii
sub forma de pete circulare sau puncte de
pulverulenta, de mici dimensiuni.

Urme circulare de culoare mai deschisa
apdrute ca urmare a evaporarii piciturilor
de condens de pe suprafata picturii.
Atacul biologic se manifestd sub forma
unor pete de culoare alba sau cenusie, cu
forma circulari si aspect pufos.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Modificiri fizico-chimice suferite de
anumiti pigmenti — innegrirea blicurilor.
Lacune partiale si integrale ale stratului
de culoare, eroziuni, exfolieri.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum, panze de piianjen si alte particule.
Lacune de mici dimensiuni la nivelul
stratului de culoare.

Colonii de biodeteriogeni sub forma de
pete cu aspect pufos, de culoare alba, pe
suprafata picturii.

Eflorescente saline cristalizate la
suprafata picturii.

Modificari structurale ale pigmentilor
care au cauzat innegrirea acestora.

La nivelul stratului suport:
Criptoeflorescente cauzate de prezenta
sirurilor in grosimea zidului.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune superficiale si profunde.
Modificare chimici la nivelul pigmentului
alb si rosu care s-au transformat in negru
aproape integral.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.

Lacune superficiale.
Fisuri.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune.

Eroziuni.

Modificari chimice la nivelul blicurilor
care contin pigment alb sau rosu; acestea
s-au transformat aproape integral in
negru.

Pete de culoare mai deschisi, sub forma
de picaturi prelinse, aparute ca urmare a
evaporarii apei condensate pe suprafata
picturii sau a prezentei atacului biologic.

La nivelul stratului suport:
Eroziuni.
Lacune superficiale.

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune superficiale.

Pete de culoare mai deschisi, sub forma
de picaturi prelinse, aparute ca urmare a
evapordrii apei condensate pe suprafata
picturii sau a prezentei atacului biologic.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum, pinze de paianjen, insecte moarte
etc.

Biodeteriogeni sub forma de aglomeriri
de colonii, de culoare albicioasd cu
aspect pufos.

Eflorescente saline.

Modificari structurale ale unor pigmenti
vizibile ca bruniri sau innegriri ale
acestora.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum, panze
de paianjen si alte particule. Biodeteriogeni
sub forma de colonii - pete cu aspect
pufos, de culoare alba sau cenugiu inchis.
Eflorescente saline.

Modificiri structurale ale unor pigmenti
care au cauzat innegrirea acestora.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si panze de paianjen.
Biodeteriogeni sub formai de aglomeriri
inegale de colonii de culoare albicicasa,
cu aspect pufos. Atacul biologic

s-a dezvoltat preferential pe anumiti
pigmenti — culori de pamdnt, si aproape
deloc pe zonele cu pigmenti pe bazi de
cupru sau mercur.

Eflorescente saline.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri de praf, fum si pinze de paianjen.
Biodeteriogeni sub forma de aglomerari de
pete de culoare albicioasa sau cenusie, cu
aspect pufos. Pe pinza de paianjen sunt
vizibile colonii de biodeteriogeni — zone
punctiforme de culoare alba, cu aspect
pufos. Atacul biologic s-a dezvoltat masiv pe
suprafetele cu pigmenti de pamant, dar a
»ocolit” pigmentii rosii pe bazd de mercur.
Eflorescente saline.

Lacune drculare, de mici dimensiuni, cau-
zate de recristalizarea sarurilor prin porii
tencuielii. Exfolieri si desprinderi ale stratu-
lui de culoare si a foitei de aur.

La nivelul stratului suport:

Fisuri.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Biodeteriogeni sub forma de aglomeriri de
pete de culoare albicioasd sau cenusie, cu
aspect pufos.

Eflorescente saline. Urme ale cristalizarii si
recristalizirii sdrurilor la suprafata picturii,
pe zone mai mari.

Lacune ale stratulul de culoare si foitei de
aur.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare si foitei de aur.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de paianjen.

Prezenta insectelor vii pe suprafata
picturii.

Lacune la nivelul zonelor poleite.
Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare si foitei de aur.

La nivelul stratului suport:
Fisuri.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Biodeteriogeni - pete de culoare albicioasa
sau cenusie, cu aspect pufos. Pe suprafata
pigmentului rosu (compus al mercurului)
atacul biologic nu s-a dezvoltat.
Eflorescente saline. Urme ale cristalizarii
si recristalizarii sarurilor la suprafata
picturii; sdrurile prezente in grosimea
peretelui au produs prin recristalizare
expulzarea stratului de culoare. Pete de
culoare mai deschisd, aparute ca urmare
a evaporarii picaturilor de condens de pe
suprafata picturii.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Eflorescente cu contur circular, de
dimensiuni variabile;

Atacul biologic se manifestd sub forma
unor pete circulare de culoare alba sau
cenusie, cu aspect pufos. Pe zonele cu
pigment rosiu (probabil cinabru — un
compus al mercurului) biodeteriogenii nu
s-au dezvoltat.

Urme circulare de culoare mai deschisa
apirute ca urmare a evapordrii piciturilor
de condens de pe suprafata picturii.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Exfolieri cauzate in cea mai mare parte de
cristalizarea sarurilor la suprafata peretelui.
Pulverulente.

Eflorescente. Urme ale cristalizarii si
recristalizarii sarurilor la suprafata picturii,
pe zone mai mari, cu contur circular, de
dimensiuni variabile; sirurile prezente in
grosimea peretelui au produs prin recris-
talizare expulzarea stratului de culoare pe
zone circulare, de mici dimensiuni. Sarurile
au format un relief inalt pe suprafata stratu-
lui de culoare. :

Atacul biologic se manifesta sub forma
unor pete circulare de culoare alba, cu
aspect pufos.

La nivelul stratului de culoare:

Atac biologic de culoare albicioasd cu
aspect pufos. Pe suprafata pigmentului
rosu (compus al mercurului) atacul bio-
logic nu s-a dezvoltat.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare.

Eflorescente saline. Urme ale cristalizirii
si recristalizarii sarurilor la suprafata
picturii, pe zone mai mari. Pete de
culoare mai deschisa, aparute ca urmare
a evapordrii picaturilor de condens de pe
suprafata picturii.

Lacune in stratul de culoare.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.




Fise de degradare

Observa;ii

La nivelul stratului de culoare:

Pete de culoare mai deschisa, aparute
ca urmare a evaporarii picaturilor de
condens de pe suprafata picturii sau a
prezentei atacului biologic.
Eflorescente saline.

Microfisuri.

Lacune superficiale.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Eflorescente cu contur circular, de
dimensiuni variabile; sirurile prezente in
grosimea peretelui au produs prin recris-
talizare expulzarea stratului de culoare

pe zone circulare, usor de recunoscut.
Sirurile sunt vizibile att in lacune cét si
pe suprafata stratului de culoare.

Atacul biologic se manifestd sub forma
unor pete circulare de culoare alba, cu
aspect pufos.

Lacune superficiale si profunde in stratul
de culoare.

Exfolieri cauzate in cea mai mare parte de
cristalizarea sirurilor la suprafata peretelui.
Pulverulente.
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Observa;ii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente (praf,
fum, panze de paianjen, insecte moarte).
Biodeteriogeni sub forma de aglomerari
de colonii, de culoare albicioasd cu
aspect pufos.

Eflorescente saline.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si panze de paianjen.
Biodeteriogeni sub formi de aglomeriri
inegale de colonii de culoare albicioass,
cu aspect pufos. Atacul biologic s-a dez-
voltat relativ compact, exceptie facind
zona vesmantului rosu, probabil din
cauza pigmentilor pe baza de mercur
{toxici).

Eflorescente saline.

Modificari cromatice ale unor pigmenti.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Eflorescente sub forma de pete circulare sau
puncte de pulverulenta, de mici dimensiuni.
Atacul biologic se manifesta sub forma unor
pete de culoare cenusie, cu forma circulara
si aspect pufos. Coloniile de biodeteriogeni
s-au dezvoltat relativ uniform, acoperind
suprafata, cu exceptia zonei vesmantului
rosu, probabil din cauza pigmentilor pe
baza de mercur (toxici). Zonele albe cu
aspect compact si forma de picaturd cazuta
razant pe suprafata peretelui sunt cauzate de
dejectiile pasarilor si au fost colonizate mai
intens de catre biodeteriogeni.

Lacune superficiale si profunde ale stratului
de culoare.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de culoare.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune superficiale ale stratului de
culoare.

Lacune la nivelul foitei de aur.

Exfolieri ale stratului de culoare si ale
foitei de aur.

Modificare chimici la nivelul
pigmentului alb care s-a transformat
partial in negru.

Eflorescente vizibile pe suprafata picturii
sub forma de pete circulare sau puncte
de pulverulenti, de mici dimensiuni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum, pinze de piianjen si alte particule.
Lacune de mici dimensiuni la nivelul
stratului de culoare.

Biodeteriogeni sub forma de colonii

- pete cu aspect pufos, de culoare alba
sau cenusiu inchis. Atacul biologic s-a
dezvoltat relativ compact, exceptie facind
zona vasului de culoare verde si a celui
de culoare ocru-rosu, probabil din cauza
pigmentilor pe baza de cupru sau mer-
cur (toxici). ‘
Eflorescente saline cristalizate la
suprafata picturii.

Modificiri structurale ale pigmentilor
care au cauzat innegrirea acestora.

La nivelul stratului de culoare:

Lacune superficiale.

Exfolieri de dimensiuni reduse.
Pulverulente.

Eflorescente saline.

Biodeteriogeni sub forma de aglomerari
de pete, de culoare inchisa sau
albicioasi, dezvoltati preferential pe
anumite tipuri de pigmenti.




Observa;ii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de paianjen.

Biodeteriogeni sub formi de aglomerari
de colonii, de culoare albicioasi, cu
aspect pufos sau neagri, cu aspect
crustos.

Exfolieri.

Pulverulente.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de paianjen.
Biodeteriogeni sub forma de aglomeriri
inegale de colonii de culoare albicioas3,
cu aspect pufos.

Eflorescente saline.

Modificdri cromatice ale unor pigmenti.
Exfolieri.

Lacune superficiale.

Fise de degradare
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum durizat.
Lacune la nivelul zonelor poleite.
Biodeteriogeni sub forma de aglomerari
de pete de culoare albicioasi sau cenusie,
cu aspect pufos. Pe suprafata pigmentului
albastru azurit (compus al cuprului) atacul
biologic nu s-a dezvoltat.

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente de praf'si fum durizat.
Lacune ale stratului de culoare.

Exfolieri ale stratului de culoare.
Pulverulente.

Mici eflorescente cu contur circular.
Atacul biologic se manifesti sub forma
unor pete de culoare deschisi, cu formi
circulard si aspect pufos. Zonele albe
cu aspect compact si forma de picituri
cdzutd razant pe suprafata peretelui
sunt cauzate de dejectiile pasarilor si

au fost colonizate mai intens de citre
biodeteriogeni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri. :

Lacune superficiale.




Observagii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente (praf,
fum, panze de piianjen) vizibile pe
suprafata picturii in lumini razanti.

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente (praf,
fum, panze de piianjen) vizibile pe
suprafata picturii in lumina razanta.
Exfolieri si pulverulente ale stratului de
culoare.

Eflorescente saline.

Prezenta atacului biologic sub formai de
pete de culoare alba, cu aspect pufos.

La nivelul stratului suport:

Fisuri.

Criptoeflorescente cauzate de prezenta
sdrurilor in grosimea zidului.

Fise de degradare
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La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf, fum si pinze
de piianjen.

Lacune ale stratului de culoare.

Exfolieri sub formai de solziri si desprin-
deri (gonfliri usoare) ale stratului de
culoare pe suprafete mici, foarte putin
vizibile in lumina directa.

Pulverulente prezente pe aproape intrea-
ga suprafati a picturii.

Atacul biologic este vizibil sub forma
unor pete de culoare deschisa, cu aspect
pufos.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.

Observa!:ii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente de praf, fum si pinze
de paianjen.

Eflorescente saline — saruri cristalizate
pe suprafata picturii.

Lacune ale stratului de culoare.

Exfolieri sub forma de solziri si desprin-
deri (gonfliri usoare) ale stratului

de culoare. Pulverulente prezente pe
aproape intreaga suprafata a picturii.
Prezenta biodeteriogenilor sub forma
unor pete de culoare deschisi, cu aspect
pufos.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Criptoeflorescente cauzate de prezenta
sarurilor in grosimea zidului.




Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente de praf

si fum durizat vizibile in lumina razanta.

Eflorescente vizibile pe suprafata picturii
sub formi de pete circulare de mici
dimensiuni.

Atacul biologic se manifesta sub forma
unor pete de culoare albi sau cenusiu-
inchis, cu forma circulari si aspect
pufos.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.
Eflorescente.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf
si fum durizat.

Eflorescente vizibile pe suprafata pictu-
rii sub forma de pete circulare de mici
dimensiuni.

Atacul biologic se manifesta sub forma
unor pete de culoare albi sau cenugie, cu
forma circulara si aspect pufos.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.
Eflorescente.

Fise de degradare
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La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de
praf, fum, pinze de piianjen. Urme
aderente de sol lasate de existenta unui
cuib de pasdri pe suprafata picturii.
Lacune superficiale ale stratului de
culoare.

Exfolieri.

Eflorescente vizibile pe suprafata picturii
sub forma de pete circulare sau puncte
de pulverulentd, de mici dimensiuni.
Atacul biologic se manifestd sub forma
unor pete de culoare cenusie, cu forma
circulara si aspect pufos.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente de praf si fum
durizat.

Lacune superficiale si integrale ale
stratului de culoare.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare.

Eflorescente vizibile pe suprafata picturii
sub forma de pete circulare sau puncte
de pulverulenta, de mici dimensiuni.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

Criptoeflorescente vizibile in lacune ca
puncte de cristalizare a sarurilor din gro-
simea peretelui.




Observagii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de piianjen.

Biodeteriogeni sub formi de aglomeriri
de pete de culoare albicioasi sau cenusie,
cu aspect pufos. Pe pinza de piianjen
sunt vizibile colonii de biodeteriogeni

— zone punctiforme de culoare albi, cu
aspect pufos.

Eflorescente saline, sub forma de saruri
cristalizate circular la suprafata picturii.
Prin recristalizare sarurile produc desprin-
derea stratului de culoare de pe suport si
dezintegrarea sa.

Lacune.

Exfolieri si desprinderi ale stratului de
culoare.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente (praf,
fum, panze de paianjen, insecte moarte)
vizibile pe suprafata picturii in lumina
directd si razanta.

Exfolieri si pulverulente ale stratului de
culoare.

Eflorescente saline.

Fise de degradare
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum, pinze de piianjen, ponte si insecte
{(moarte si vii).

Observa’,nii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si panze de paianjen.
Biodeteriogeni sub forma de aglomerari
de colonii, de culoare neagri, cu aspect
crustos sau de culoare albicioasi, cu
aspect pufos.

Eflorescente saline.

Modificari cromatice ale unor pigmenti.




Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente.
Lacune superficiale. Lacune la nivelul
foitei de aur.

Pulverulente prezente pe aproape
intreaga suprafata a picturii.

La nivelul stratului suport:

Fisuri de contractie.

La nivelul stratului de culoare:

Lacune superficiale.

Exfolieri de dimensiuni reduse.
Pulverulente.

Eflorescente saline. Modificari ale
nuantei pigmentului cauzate probabil
de prezenta biodeteriogenilor sau a
sarurilor din substrat.

Biodeteriogeni sub forma de aglomerari
de pete, de culoare inchisi sau albicioasi
care dupd curdtare lasd in urmai pete cir-
culare.

Eticheta marcheazi o zona de prelevare
a unei probe de miceliu fungic, pentru
analiza biologica (pentru identificarea
genurilor fungice).

SC Faber Studio SRL
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de piianjen.

Lacune partiale si integrale ale stratului
de culoare si zonelor de poleire.
Exfolieri.

Modificdri cromatice ale pigmentilor albi
si rosii (innegriti) cauzate de schimbarea
structurii chimice a acestora.

Observatii

La nivelul stratului de culoare;
Lacune de mici dimensiuni.
Exfolieri.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.

Ly |



Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente de praf,
fum si pinze de piianjen.

Lacune ale stratului de culoare.
Modificari fizico-chimice ale pigmentu-
lui alb si rosu.

Exfolieri sub forma de solziri si desprin-
deri ale stratului de culoare.

Pulverulente prezente pe aproape intrea-
ga suprafatd a picturii.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Depuneri aderente si neaderente — praf,
fum, pinzi de paianjen vizibile in
lumini razanti.

SC Faber Studio SRL
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Modificiri cromatice ale unor pigmenti.
Lacune superficiale.

La nivelul stratului suport:
Lacune.
Fisuri.

O
~ |

Observatii

Lacune superficiale si profunde.
Exfolieri.

La nivelul stratului suport:

Lacune superficiale si ,grafitti” de mici
dimensiuni, ca urmare a unor acte de
vandalism.

Lacune profunde.




Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune superficiale.

La nivelul stratului suport:

Lacuni profundi care lasa sa se

vadd decoratia initiald, cu imitatie de
cardmizi, realizata in tehnica ,a fresco”.
Lacune superficiale.

Deformari ale stratului suport produse
prin presare.

Fisuri de contractie.

i

)
7 ‘/%//?’W/ 7

Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Eflorescente saline — siruri cristalizate
concentric la suprafata stratului de
culoare.

Lacune superficiale.

La nivelul stratului suport:
Lacune superficiale.

Fise de degradare
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Biodeteriogeni — liliecii din podul
bisericii produc cantititi importante de
guano care cad pe suprafata exterioard
a calotelor. Din cauza umiditatii diferiti
compusi chimici sunt absorbiti in
grosimea peretelui si formeazi siruri
care ulterior cristalizeaza la suprafata
stratului de culoare.

Observa;ii

Guano produs de lilieci pe calota
Pantocratorului; este una din cau-
zele formarii sirurilor care ulterior
cristalizeaza la suprafata stratului de
culoare.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Lacune.

Eroziuni.

Prezenta biodeteriogenilor pe suprafata
picturii, mai ales pe zonele erodate si in
lacune, sub forma unor colonii de culoare
TOZ.

La nivelul stratului suport:
Fisuri de contractie.
Eroziuni.

Lacune superficiale.

Observatii

Dezvoltarea unor colonii fungice pe
suprafata schelei din lemn.



Fise de degradare

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Depuneri aderente si neaderente.
Eflorescente saline. Modificari ale
nuantei pigmentului cauzate probabil
de prezenta biodeteriogenilor sau a
sarurilor din substrat.

Biodeteriogeni sub forma de aglomeriri
de pete, de culoare inchisa sau albicioasi
care dupi curitare lasd in urma pete cir-
culare.

Prelevare prin tehnica stergerii cu tam-
pon steril a unei probe pentru analiza
microbiologica.

AR

La nivelul stratului de culoare:

Lacune superficiale.

Modificari ale nuantei pigmentului cau-
zate probabil de prezenta biodeterioge-
nilor sau a sarurilor din substrat.
Eticheta marcheaza o zona de prelevare
pentru analiza chimici a unei probe de
pigment modificat cromatic.
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Observatii

La nivelul stratului de culoare:
Lacune superficiale si lacune profunde.
Eflorescente saline.

Observatii

La nivelul stratului de culoare:

Lacune superficiale si lacune profunde la
nivelul stratului de culoare si pe zonele
poleite.

Exfolieri in cazul suprafetelor poleite.
Eflorescente saline.

Biodeteriogeni sub formi de aglomeriri
de pete, de culoare inchisa sau
albicioasa.

Eticheta marcheazi o zoni de prelevare
pentru analiza chimica a foitei metalice.
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